
химический состав сварочной проволоки по ГОСТ 2246-70

марка проволоки содержание элементов, % (по массе)

C Si Mn Cr Ni Mo Ti Al Zr Ce V Nb N Cu W Fe S P

низкоуглеродистая max max

Св-08 0,1 max 0,03 max 0,35-0,6 0,15 max 0,3 max 0,01 max 0,04 0,04

Св-08А 0,1 max 0,03 max 0,35-0,6 0,12 max 0,25 max 0,01 max 0,03 0,03

Св-08АА 0,1 max 0,03 max 0,35-0,6 0,1 max 0,25 max 0,01 max 0,02 0,02

Св-08ГА 0,1 max 0,03 max 0,8-1,1 0,1 max 0,25 max 0,025 0,03

Св-10ГА 0,12 max 0,03 max 1,1-1,4 0,2 max 0,3 max 0,025 0,03

Св-10Г2 0,12 max 0,03 max 1,5-1,9 0,2 max 0,3 max 0,03 0,03

легированная

Св-08ГС 0,1 max 0,6-0,85 1,4-1,7 0,2 max 0,25 max 0,025 0,03

Св-12ГС 0,14 max 0,6-0,9 0,8-1,1 0,2 max 0,3 max 0,025 0,03

Св-08Г2С 0,05-0,11 0,7-0,95 1,8-2,1 0,2 max 0,25 max 0,025 0,03

Св-10ГН 0,12 max 0,15-0,35 0,9-1,2 0,2 max 0,9-1,2 0,025 0,03

Св-08ГСМТ 0,06-0,11 0,4-0,7 1,0-1,3 0,3 max 0,3 max 0,2-0,4 0,05-0,12 0,025 0,03

Св-15ГСТЮЦА 0,12-0,18 0,45-0,85 0,6-1,0 0,3 max 0,4 max 0,05-0,2 0,2-0,5 0,05-0,15 0,4 min 0,025 0,025

Св-20ГСТЮА 0,17-0,23 0,6-0,9 0,9-1,2 0,3 max 0,4 max 0,1-0,2 0,2-0,5 0,3-0,45 0,025 0,025

Св-18ХГС 0,15-0,22 0,9-1,2 0,8-1,1 0,8-1,1 0,3 max 0,025 0,03

Св-10НМА 0,07-0,12 0,12-0,35 0,4-0,7 0,2 max 1,0-1,5 0,4-0,55 0,025 0,02

Св-08МХ 0,06-0,1 0,12-0.3 0,35-0,6 0,45-0,65 0,3 max 0,4-0,6 0,025 0,03

Св-08ХМ 0,06-0,1 0,12-0,3 0,35-0,6 0,9-1,2 0,3 max 0,5-0,7 0,025 0,03

Св-18ХМА 0,15-0,22 0,12-0,35 0,4-0,7 0,8-1,1 0,3 max 0,15-0,3 0,025 0,025

C Si Mn Cr Ni Mo Ti Al Zr Ce V Nb N Cu W Fe S P

Св-08ХНМ 0,1 max 0,12-0,35 0,5-0,8 0,7-0,9 0,8-1,2 0,25-0,45 0,025 0,03

Св-08ХМФА 0,06-0,1 0,12-0,3 0,35-0,6 0,9-1,2 0,3 max 0,5-0,7 0,15-0,3 0,025 0,025

Св-10ХМФТ 0,07-0,12 0,35 max 0,4-0,7 1,4-1,8 0,3 max 0,4-0,6 0,05-0,12 0,2-0,35 0,03 0,03

Св-08ХГ2С 0,05-0,11 0,7-0,95 1,7-2,1 0,7-1,0 0,25 max 0,025 0,03

Св-08ХГСМА 0,06-0,1 0,45-0,7 1,15-1,45 0,85-1,15 0,3 max 0,4-0,6 0,025 0,025

Св-10ХГ2СМА 0,07-0,12 0,6-0,9 1,7-2,1 0,8-1,1 0,3 max 0,4-0,6 0,025 0,025

Св-08ХГСМФА 0,06-0,1 0,45-0,7 1,2-1,5 0,95-1,25 0,3 max 0,5-0,7 0,2-0,35 0,025 0,025

Св-04Х2МА 0,06 max 0,12-0,35 0,4-0,7 1,8-2,2 0,25 max 0,5-0,7 0,02 0,025

Св-13Х2МФТ 0,10-0,15 0,35 max 0,4-0,7 1,7-2,2 0,3 max 0,4-0,6 0,05-0,12 0,2-0,35 0,03 0,03

Св-08Х3Г2СМ 0,1 max 0,45-0,75 2,0-2,5 2,0-3,0 0,3 max 0,3-0,5 0,03 0,03

Св-08ХМНФБА 0,06-0,1 0,12-0,3 0,35-0,6 1,1-1,4 0,65-0,9 0,8-1,0 0,2-0,35 0,1-0,23 0,025 0,025

Св-08ХН2М 0,1 max 0,12-0,3 0,55-0,85 0,7-1,0 1,4-1,8 0,2-0,4 0,025 0,03

Св-10ХН2ГМТ 0,07-0,12 0,12-0,3 0,8-1,1 0,3-0,6 1,8-2,2 0,4-0,6 0,05-0,12 0,025 0,03

Св-08ХН2ГМТА 0,06-0,11 0,12-0,3 0,8-1,1 0,25-0,45 2,10-2,50 0,25-0,45 0,05-0,12 0,02 0,025

Св-08ХН2ГМЮ 0,06-0,11 0,25-0,55 1,0-1,4 0,70-1,10 2,0-2,5 0,4-0,65 0,05-0,18 0,03 0,03

Св- 08ХН2Г2СМЮ 0,06-0,11 0,4-0,7 1,5-1,9 0,7-1,0 2,0-2,5 0,45-0,65 0,05-0,18 0,03 0,03

Св-06Н3 0,08 max 0,3 max 0,4-0,7 0,3 max 3,0-3,5 0,025 0,03

Св-10Х5М 0,12 max 0,12-0,35 0,4-0,7 4,0-5,5 0,3 max 0,4-0,6 0.025 0,03

А - азот (только в высоколегированных сталях)

Б - ниобий

В - вольфрам 

Г - марганец

Д - медь

М - молибден

Н - никель

С - кремний

Т - титан

Ф - ванадий 

Х - хром

Ц - цирконий

Ю - аллюминий



C Si Mn Cr Ni Mo Ti Al Zr Ce V Nb N Cu W Fe S P

высоколегированная max max

Св-12Х11НМФ 0,08-0,15 0,25-0,55 0,35-0,65 10,5-12,0 0,6-0,9 0,6-0,9 0,25-0,5 0,025 0,03

Св-10Х11НВМФ 0,08-0,13 0,3-0,6 0,35-0,65 10,5-12,0 0,80-1,1 1,0-1,3 0,25-0,5 1,0-1,4 0,025 0,03

Св-12Х13 0,09-0,14 0,3-0,7 0,3-0,7 12,0-14,0 0,6 max 0,025 0,03

Св-20Х13 0,16-0,24 0,6 max 0,6 max 12,0-14,0 0,025 0,03

Св-06Х14 0,08 max 0,3-0,7 0,3-0,7 13,0-15,0 0,6 max 0,025 0,03

Св-08Х14ГНТ 0,1 max 0,25-0,65 0,9-1,3 12,5-14,5 0,4-0,9 0,6-1,0 0,025 0,035

Св-10Х17Т 0,12 max 0,8 max 0,7 max 16,0-18,0 0,6 max 0,2-0,5 0,025 0,035

Св-13Х25Т 0,15 max 1,0 max 0,8 max 23,0-27,0 0,6 max 0,2-0,5 0,025 0,035

Св-01Х18Н9 0,03 max 0,5-1,0 1,0-2,0 18,0-20,0 8,0-10,0 0,015 0,025

Св-04Х19Н9 0,06 max 0,50-1,0 1,0-2,0 18,0-20,0 8,0-10,0 0,018 0,025

Св-08Х16Н8М2 0,05-0,1 0,6 max 1,5-2,0 15,0-17,0 7,5-9,0 1,5-2,0 0,018 0,025

Св-08Х18Н8Г2Б 0,05-0,1 0,3-0,7 1,8-2,3 17,5-19,5 8,0-9,0 1,2-1,5 0,018 0,025

Св-07Х18Н9ТЮ 0,09 max 0,8 max 2,0 max 17,0-19,0 8,0-10,0 1,0-1,4 0,6-0,95 0,015 0,03

Св-06Х19Н9Т 0,08 max 0,4-1,0 1,0-2,0 18,0-20,0 8,0-10,0 0,5-1,0 0,015 0,03

Св-04Х19Н9С2 0,06 max 2,0-2,75 1,0-2,0 18,0-20,0 8,0-10,0 0,018 0,025

C Si Mn Cr Ni Mo Ti Al Zr Ce V Nb N Cu W Fe S P

Св- 08Х19Н9Ф2С2 0,1 max 1,3-1,8 1,0-2,0 18,0-20,0 8,0-10,0 1,8-2,4 0,025 0,03

Св- 05Х19Н9Ф3С2 0,07 max 1,3-1,8 1,0-2,0 18,0-20,0 8.0-10,0 2,2-2,7 0,025 0,03

Св-07Х19Н10Б 0,05-0,09 0,7 max 1,50-2,0 18,5-20,5 9,0-10,5 1,2-1,5 0,018 0,025

Св-08Х19Н10Г2Б 0,05-0,1 0,2-0,45 1,8-2,2 18,5-20,5 9,5-10,5 0,9-1,3 0,02 0,03

Св- 06Х19Н10М3Т 0,08 max 0,3-0,8 1,0-2,0 18,0-20,0 9,0-11,0 2,0-3,0 0,5-0,8 0,018 0,025

Св-08Х19Н10М3Б 0,1 max 0,6 max 1,0-2,0 18,0-20,0 9,0-11,0 2,0-3,0 0,9-1,3 0,018 0,025

Св-04Х19Н11М3 0,06 max 0,6 max 1,0-2,0 18,0-20,0 10,0-12,0 2,0-3,0 0,018 0,025

Св-05Х20Н9ФБС 0,07 max 0,9-1,5 1,0-2,0 19,0-21,0 8,0-10,0 0,9-1,3 1,0-1,4 0,02 0,03

Св-08Х20Н9С2БТЮ 0,1 max 2,0-2,50 1,0-2,0 19,0-21,0 8,0-10,0 0,6-1,0 0,3-0,7 0,6-1,0 0,02 0,035

Св-06Х20Н11М3ТБ 0,08 max 0,5-1,0 0,8 max 19,0-21,0 10,0-12,0 2,5-3,0 0,6-1,1 0,6-0,9 0,018 0,03

Cв-10X20H15 0,12 max 0,8 max 1,0-2.0 19.0-22,0 14,0-16,0 0,018 0,025

Св-07Х25Н12Г2Т 0,09 max 0,3-1,0 1,5-2,5 24,0-26,5 11,0-13,0 0,6-1,0 0,02 0,035

Св-06Х25Н12ТЮ 0,08 max 0,6-1,0 0,8 max 24,0-26,5 11,5-13,5 0,6-1,0 0,4-0,8 0,02 0,03

C Si Mn Cr Ni Mo Ti Al Zr Ce V Nb N Cu W Fe S P

Св-07Х25Н13 0,09 max 0,5-1,0 1,0-2,0 24,0-26,5 12,0-14,0 0,018 0,025

Св-08Х25Н13БТЮ 0,1 max 0,6-1,0 0,55 max 24,0-26,0 12,0-14,0 0,5-0,9 0,4-0,9 0,7-1,1 0,02 0,03

Св-13Х25Н18 0,15 max 0,5 max 1,0-2.0 24,0-26,5 17,0-20,0 0,015 0,025

Св-08Х20Н9Г7Т 0,1 max 0,5-1,0 5,0-8,0 18,5-22,0 8,0-10,0 0,6-0,9 0,018 0,035

Св-08Х21Н10Г6 0,1 max 0,2-0,7 5,0-7,0 20,0-22,0 9,0-11,0 0,018 0,035

Св-30Х25Н16Г7 0,25-0,33 0,3 max 6,0-8,0 24,5-27,0 15,0-17,0 0,018 0,03

Св-10Х16Н25АМ6 0,08-0,12 0,6 max 1,0-2,0 15,0-17,0 24,0-27,0 5,5-7,0 0,1-0,2 0,018 0,025

Св-09Х16Н25М6АФ 0,07-0,11 0,4 max 1,0-2,0 15,0-17,0 24,0-27,0 5,5-7,0 0,7-1 0,1-0,2 0,018 0,018

Св-01Х23Н28М3Д3Т 0,03 max 0,55 max 0,55 max 22,0-25,0 26,0-29,0 2,5-3,0 0,5-0,9 2,5-3,5 0,018 0,03

Св-30Х15Н35В3БЗТ 0,27-0,33 0,6 max 0,50-1,0 14,0-16,0 34,0-36,0 0,2-0,7 2,5-3,5 0,015 0,025

Св-08Н50 0,1 max 0,5 max 0,5 max 0,3 max 48,0-53,0 0,02 0,03

Св-06Х15Н60М15 0,08 max 0,5 max 1,0-2,0 14,0-16,0 осн / bal 14,0-16,0 4,0 max 0,015 0,015

ХН78Т 0,12 max 0,8 max 0,7 max 19,0-22,0 осн / bal 0,15-0,35 0,15 max 1,0 max 0,01 0,015

Х20Н80 0,1 max 1,0-1,5 0,6 max 20,0-23,0 осн / bal 0,3 max 0,2 max 1,5 max 0,02 0,03

НМЖМц-28-2,5-1,5 0,2 max 0,05 max 1,2-1,81 осн / bal 27,0-29,0 2,0-3,0 0,01 0,005

Марки не содержащие "Св" - не относятся к ГОСТ 2246-70


